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提高城市道路桥梁施工技术的分析实践思考
姚依锦

宿迁市市政公用事业服务中心 江苏 宿迁 223800

【摘 要】道路和桥梁工程建设是社会经济发展过程中的必要过程，因为经济发展需要人员和物资的流动，需

要不断地进行商贸活动，道路和桥梁的工程建设质量，一方面可促进当地经济建设，促进民生的发展，另一方面也

促进了工程质量的发展，以及相关的法律法规政策的发展，促进工程建设质量提升，进而推动国内的相关领域的发

展，促进经济建设，使道路和桥梁的发展前景更为明朗。
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1.城市道路与桥梁施工技术中的细节问题分析

1.1.过渡段处理

施工单位的负责人首先要分析当前道路与桥梁施

工的主要内容，分析各项施工技术应用过程中存在的一

些问题，了解路桥过渡段的处理问题。整个道路桥梁的

施工建设规模较大，建筑工期比较紧张，所以施工单位

应该对每一个施工环节都进行仔细的分析和设计，要对

道路的过渡段进行深化和处理。按照相关要求进行处理，

才能够让车辆在行驶的过程中避免出现桥头跳车的情

况。从当前道路与桥梁施工建设的实际情况来看，一些

施工单位正在进行施工的过程中没有考虑到技术的引

进和相关人才培养的问题，也没有对路桥过渡段的问题

进行及时处理。忽视了过渡段处理的重要性，导致整体

的车辆行驶速度受到一定的影响。一些车辆在行驶的过

程中速度比较快，道路的质量问题就会给行车的安全性

造成一定的影响。在进行路基施工和建设的过程中，施

工人员要明确路基施工的主要内容，分析路基中各项问

题的处理方法和处理要求。设计人员在进行路基和桥梁

设计的过程中，要避免出现塑形变形差的问题。重视过

渡段不均匀沉降问题，同时还要仔细观察路桥的高度。

在一些设计方案中，路桥的设计高度不统一，无法满足

当前线性设计的基本要求和平稳性的相关问题，所以在

进行道路桥梁建设的过程中，需要设置一定长度的过渡

段。要了解当前公路桥梁的基本变化情况，分析当前不

均匀沉降的问题。施工单位要从根本上意识到路桥过渡

段的处理问题，制定详细的处理方案和处理计划，找出

传统处理工作中存在的一些不足之处。保证路桥高度的

统一，实现过渡段的均匀沉降。

1.2.路床碾压问题

对于道路与桥梁工程项目的建设而言，施工环境和

施工技术对于整个工程建设的效果有着直接的影响。施

工单位正在进行施工和建设的过程中，要从根本上重视

路床碾压问题的处理和研究。根据工程建设的主要模式

和相关要求，切实做好路床碾压工作。但是从部分施工

单位的现场建设情况来看，一些施工单位开展道路与桥

梁施工建设的过程中并没有意识到路程碾压问题的重

要性，没有制定完善的计划和方案，也没有按照方案中

的内容进行施工和建设。部分施工人员缺乏一定的责任

意识，在施工建设的过程中出现了路程碾压不到位的情

况，现有的施工质量效果无法满足道路施工的基本要求

和标准，而且路基的压实度和稳定性不强。后续道路工

程投入使用之后，经过雨水的冲刷就会导致路面出现软

化情况。而且如果设计高度不统一的话，就可能会出现

沉降或者坍塌的现象，这些现象会给道路的行驶安全性

造成很大的影响。

1.3.混凝土裂缝问题

从当前道路桥梁施工的实际情况来看，混凝土裂缝

问题是需要重点关注的施工内容。对于整个道路桥梁的

施工和建设而言，施工的建设规模较大，施工环节也比

较多，施工的过程中会受到多方面的影响，会受到气候

地质的影响，也会受到一些施工环境的影响。在这些外

在因素的影响下，混凝土结构内部会产生一些变化，这

些变化就会导致混凝土出现裂缝的情况。泥土一旦出现

裂缝，内部结构的承载能力和耐久性都会有所下降，而

且混凝土的防水性能也会下降。混凝土裂缝问题是当前

道路桥梁施工过程中需要重点关注的问题，也是需要施

工人员和设计人员仔细研究的重要问题。进行施工建设

之前，就应该对混凝土裂缝出现的原因进行仔细的分析，

要提前做好预防措施，尽量避免后续施工的过程中出现

裂缝的情况。了解混凝土的基本性能和相关的结构，保

证混凝土的实际使用效果。

2.城市道路桥梁工程建设管理技术要点

2.1.路面施工

路面是整个道路和桥梁施工过程中的外表面，也是

直接和车辆接触的地方，所以其承重力度和外表面的粗

糙程度直接影响施工质量，也会影响实际的使用效果。
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在路面工程建设和施工过程中，需根据施工地域的不同

来综合地筛选施工材料，并在混凝土和沥青路面的选择

中，选择更加适合当地气候和环境因素的。目前以沥青

路面数量较多，其因平整性强，具有较高的舒适性，便

于短期施工维护，而使得沥青路面具有更好的使用效果。

在现实操作中，需不断地优化沥青路面的材料配比，让

油石和矿物材料比更加合理，在压实过程中须注意路面

排水量。在这些基本要素基础上，还需要考虑到混凝土

路面的刚性作用，在施工工程中掌控好材料比，严格按

照一定的材料配比进行施工。对于试验材料的含水量，

要给予重视，同时合理控制好水灰比，需要用机械来进

行材料配比，严谨计算，确定材料的质量过关的同时，

需要不断地精进其比例的范围，以便达到更好的现实效

果。

2.2.路基施工

路基施工是整个道路桥梁施工的重要环节，也是其

难点所在。在整个工程建设过程中，路基是承载车辆的

主体，也是承受外界材料和雨水冲洗的外表面，同时它

还是构建整个路面框架，并且建立与桥梁、涵洞相结合

的部分，所以路基的建设需要更高的要求。由于其建设

周期长、内容复杂其程序冗杂，须建立排水系统，在土

方施工过程中，因工期较长，排水防护需要与管道井建

立链接，所以具有一定的特殊性，而路基作为整个道路

和桥梁施工的重要部分，是需要掌握控制好铺设厚度，

检测其排水量和压实遍数的。只有确保了工程建设中的

路基的质量，并且在夯实过程中，明确了其压实的质量，

人工夯实和分层夯实的各类因素后，在由已知的系数来

确定其他地段的数据。所以在铺设平面之前，需要不断

地对基层进行检查，直至各个部分合格为止。同时在铺

设过程中，需要做好清洁工作，去除污渍和杂质，保证

整体的整洁性，以保障后期建设的效果及整体建设的可

行性。

2.3.桥梁施工

桥墩浇筑盖梁是桥梁施工的第 1步，在这个过程中，

需要使用钢模来进行浇筑，并且在墩柱顶端预留一定的

位置，确保盖梁可以和桥墩联合在一起。在建设过程中，

将手脚架和钢管、木头结合在一起，建立施工渠道，同

时利用竹胶板在拐弯处进行装模，随后安置侧模，只有

在浇筑过程中，设立明确的混凝土分层，辅助以振捣，

减少可能出现蜂窝麻面的可能性。在整个桥涵施工过程

中，需要考虑到施工的道路等级以及周边地域的整体环

境，甚至是水文条件、地质环境条件和通航条件，并且

建立明确的河槽位置，确保地面的完整性，因地制宜地

施工，同时在施工过程中，需要注意到排水和防水的相

关措施，更好地延长桥体的使用寿命。

3.结束语

总而言之，开展路桥施工作业的过程中，施工人员

要做好过渡段的碾压和处理工作，同时重视路面排水工

作的开展。合理地设计施工方案，保证施工方案的内容，

与实际的施工情况相吻合。施工人员要清晰地意识到当

前我国道桥施工过程中存在的一些问题，要重视现代化

施工技术的应用。积极开展道路施工实践，不断对实践

问题进行完善，保证施工质量和安全。
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